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A  N  A  L  I  Z  A    W  O  D  Y

	Obiekt:
	Metro II linia odcinek IId
	


	Numer otworu:  2P/IIdT3
	Głębokość pobrania : 6,00 m.p.p.t.

	Data pobrania próbki:  25.05.2009
	Data dostarczenia:  25.05.2009


	Rodzaj oznaczenia
	Wynik
	Rodzaj oznaczenia
	Wynik

	I. Próbka niefiltrowana.

a/opisowo:
b/barwa:

c/mętność:

d/zapach:

II. Próbka filtrowana.

Odczyn pH

Zasadowość:

a/wobec fenoloftaleiny„p”

b/ wobec metyloranżu „n”

Zawartość CO2 wolnego

Zawartość CO 2 agresywnego

Zawartość CO2 związanego
Twardość całkowita

Twardość węglanowa

Twardość niewęglanowa

Zawartość H2S


	m. żółty osad

bezbarwna
 klarowna

b. zapachu

7,28
—

  4,0 mval/dm3 

  40,0 mg/dm3
         13,5 mg/l

88,0 mg/dm3
 89,6  on

  11,05  on

 78,55  on

n.b.
	Kationy

Wapń (Ca++)

Magnez (Mg++)

Aniony

Kwaśne węglany(HCO2 --)

Siarczany (SO4- -)

Chlorki (Cl-)

Pozostałość po odparowaniu

Pozostałość po prażeniu

Strata podczas prażenia


	500,0 mg/dm3
 85,05 mg/dm3
244,0 mg/ dm3
365,0  mg/dm3
130,0  mg/dm3
 1466 mg/dm3
 1080 mg /dm3
  386 mg/dm3



	Wniosek

 Według Normy: EN 206-1:2003, badana  próbka  wody  wykazuje cechy małej agresywności siarczanowej XA1 w stosunku do betonu


Analizę wykonała: Zofia Dorochowicz i mgr Agata Majszyk           
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A  N  A  L  I  Z  A    W  O  D  Y

	Obiekt:
	Metro II linia odcinek IId
	


	Numer otworu:  5P/IIdT3
	Głębokość pobrania : 5,90 m.p.p.t.

	Data pobrania próbki:  25.05.2009
	Data dostarczenia:  25.05.2009


	Rodzaj oznaczenia
	Wynik
	Rodzaj oznaczenia
	Wynik

	I. Próbka niefiltrowana.

a/opisowo:
b/barwa:

c/mętność:

d/zapach:

II. Próbka filtrowana.

Odczyn pH

Zasadowość:

a/wobec fenoloftaleiny„p”

b/ wobec metyloranżu „n”

Zawartość CO2 wolnego

Zawartość CO 2 agresywnego

Zawartość CO2 związanego
Twardość całkowita

Twardość węglanowa

Twardość niewęglanowa

Zawartość H2S


	m. żółty osad
bezbarwna

 klarowna

bez zapachu

7,32
—

3,2 mval/dm3 

  30,0 mg/dm3
        14,2 mg/l 
 70,4 mg/dm3
 112,0  on

  8,81  on

  103,19  on

n.b.
	Kationy

Wapń (Ca++)

Magnez (Mg++)

Aniony

Kwaśne węglany(HCO2 --)

Siarczany (SO4- -)

Chlorki (Cl-)

Pozostałość po odparowaniu

Pozostałość po prażeniu

Strata podczas prażenia


	640,0 mg/dm3
97,2 mg/dm3
195,2 mg/ dm3
517,0  mg/dm3
  150,0  mg/dm3
1714 mg/dm3
   1405 mg /dm3
  309 mg/dm3



	Wniosek:

 Według Normy: EN 206-1:2003, badana  próbka  wody  wykazuje cechy małej agresywności siarczanowej XA1 w stosunku do betonu


Analizę wykonała: Zofia Dorochowicz i mgr Agata Majszyk         
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A  N  A  L  I  Z  A    W  O  D  Y

	Obiekt:
	Metro II linia odcinek IId
	


	Numer otworu:  8P/IIdT3
	Głębokość pobrania : 6,50 m.p.p.t.

	Data pobrania próbki:  25.05.2009
	Data dostarczenia:  25.05.2009


	Rodzaj oznaczenia
	Wynik
	Rodzaj oznaczenia
	Wynik

	I. Próbka niefiltrowana.

a/opisowo:
b/barwa:

c/mętność:

d/zapach:

II. Próbka filtrowana.

Odczyn pH

Zasadowość:

a/wobec fenoloftaleiny„p”

b/ wobec metyloranżu „n”

Zawartość CO2 wolnego

Zawartość CO 2 agresywnego

Zawartość CO2 związanego
Twardość całkowita

Twardość węglanowa

Twardość niewęglanowa

Zawartość H2S


	m. osad
bezbarwna

 klarowna

bez zapachu

7,21
—

3,0 mval/dm3 

  40,0 mg/dm3
        22,4 mg/l

66,0 mg/dm3
 67,2  on

  8,25  on

 58,95 on

n.b.
	Kationy

Wapń (Ca++)

Magnez (Mg++)

Aniony

Kwaśne węglany(HCO2 --)

Siarczany (SO4- -)

Chlorki (Cl-)

Pozostałość po odparowaniu

Pozostałość po prażeniu

Strata podczas prażenia


	380,0 mg/dm3
  60,75 mg/dm3
183,0 mg/ dm3
248,0  mg/dm3
  130,0  mg/dm3
1130 mg/dm3
    819 mg /dm3
  311 mg/dm3



	Wniosek

 Według Normy: EN 206-1:2003, badana  próbka  wody wykazuje cechy małej  agresywności węglanowo-siarczanowej XA1 w stosunku do betonu.


Analizę wykonała: Zofia Dorochowicz i mgr Agata Majszyk            

